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Учебный центр ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» 
(Наименование образовательного учреждения) 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

«Монтаж наружных трубопроводов из полимерных 

материалов, изготовление конструкций. Сварка ручным 

экструдером» 
(Наименование программы, раздела) 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В условиях развития массового строительства увеличилась потребность в развитии 

трубопроводных систем водоотведения, мелиорации, канализации. Существующие системы 

выполнялись в основном из стальных и бетонных труб, которые по материалоемкости, 

коррозионной стойкости и срокам службы не удовлетворяли современным требованиям. 

Появление на строительном рынке труб и деталей из полимерных материалов позволило 

повысить расчетные сроки службы трубопроводов до 50 лет и более. Для изготовления труб, 

деталей применяются такие материалы, как полиэтилен и его сополимеры, 

непластифицированный поливинилхлорид, которые требуют совершенно новых видов 

соединений, технологий прокладки и монтажа. Эти новые технологии описаны в нормативной 

методической и научно-технической литературе. Настоящая учебная программа предназначена 

для повышения квалификации специалистов, занимающихся строительством и эксплуатацией 

наружных трубопроводных систем водоотведения, канализации из полимерных материалов. 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Настоящая учебная программа предназначена для обучения специалистов водопроводно-

канализационных хозяйств, слесарей, сварщиков пластмасс, занимающихся строительством и 

эксплуатацией наружных трубопроводных систем с использованием полимерных материалов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Слушатели, окончившие данный курс смогут существенно повысить уровень своих 

профессиональных знаний, пройти практические занятия в области монтажа и сварки 

трубопроводов из полимерных материалов. В результате освоения программы слушатели должны 

приобрести знания и умения, необходимые для качественного изменения профессиональных 

компетенций.  

 

Изучение теоретического материала, содержащегося в учебной программе и практические 

занятия должны обеспечить умение специалистов: 

 применять требования существующих нормативных и методических документов по 

полимерным трубопроводам при исполнении рабочих проектов; 

 соблюдать технологические требования по укладке трубопроводов из полимерных 

материалов и технологию монтажных работ; 

 учитывать вопросы техники безопасности при производстве сварочно-монтажных 

работ; 

 осуществлять входной контроль материалов, пооперационный контроль качества в 

процессе сварки и монтажа. 

 выполнять работы средней сложности при монтаже полиэтиленовых трубопроводов с 

использованием сборочно-сварочных устройств, 

 подготавливать полиэтиленовые материалы для монтажных работ, 

 проводить испытание смонтированного трубопровода из полиэтиленовых труб на 

прочность и герметичность, 



 

Специалисты должны знать: 

— виды, устройство и принцип действия сварочных машин, применяемых при сварке 

полимерных материалов, 

— правила обслуживания сварочных машин, 

— основные типы сварных соединений полимеров, 

— принцип действия и схемы сварки термопластов оплавлением, 

— параметры режимов сварки полимеров, 

— проектную и техническую документацию на устройство и монтаж конструкций из 

полимерных материалов, 

— правила испытания конструкций из полимерных материалов, 

— безопасные методы и порядок выполнения работ, 

 

Объем теоретического и практического материала, содержащегося в учебной программе, 

является достаточным для подготовки слушателей, повышения их технического уровня по 

современным технологиям строительства трубопроводов из полимерных материалов. 

В конце обучения слушателями сдается зачет постоянно-действующей комиссии по 

утвержденным билетам. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Календарным учебным графиком являются даты проведения обучения (занятий), согласованные 

по каждой группе и составляется при комплектовании групп. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА. 

 

   ТЕМА   1:  Инновационная полимерная продукция. (виды, сортамент, применение). 

Полиэтиленовые трубы, детали, виды, классификация, применение, обозначения, характеристики.  

   ТЕМА  2: Свойства полимерных материалов (общая характеристика материалов, применение, 

соединения, назначение, НТД). 

Понятия полимеров, основные свойства, производство. Обозначение, номенклатура. Основные 

свойства материалов. Изготовление труб и деталей, применение полимерных изделий.    

   ТЕМА  3: Меры безопасности при проведении сварочно-монтажных работ на строительных 

объектах. (инструктаж по мерам безопасности). Электробезопасность, противопожарная 

безопасность, Общие требования по соблюдению мер предосторожности при выполнении 

подготовительных работ. 

   ТЕМА  4: Входной контроль (виды входного контроля, правила приемки полимерных 

материалов на объектах, испытания соединений). Инструменты и материалы, применяемые при 

проведении контроля, испытаний соединений. Лабораторные испытания, протоколы и выводы. 

Способы и порядок проведения проверки трубопроводов. НТД.  

   ТЕМА  5: Производство пластмассовых труб КОРСИС, КОРСИС Плюс, КОРСИС АРМ, СВТ, 

Полимерных колодцев, ЛОС, Полимерных ёмкостей. Сырьевая база, требования к произведенной 

продукции, контроль качества. 

   ТЕМА  6: Способы соединений труб, деталей из полимерных материалов. Комбинированные 

соединения, соединения полимерных колодцев, ЛОС.  

   ТЕМА 7: Оборудование, механизмы, инструменты для соединения пластмассовых 

трубопроводов КОРСИС, КОРСИС Плюс, КОРСИС АРМ, СВТ. Ручные сварочные машины, 

производители. Описание технических характеристик аппаратов. Применяемые монтажные 

инструменты для соединения труб большого диаметра. Электросварочные механизмы.   

   ТЕМА 8: Особенности монтажа трубопроводных систем КОРСИС, КОРСИС Плюс, КОРСИС 

АРМ, СВТ, Полимерных колодцев, ЛОС, Полимерных ёмкостей. Особенности соединений разных 

систем. Способы и этапы строительства канализационных систем. Применение новаторских 

методов в строительстве трубопроводов из полиэтилена. 



    ТЕМА 9: Итоговый экзамен по способам соединения, по технологии, по мерам безопасности. 

Тестирование знаний по способу сварки и типам ОТУ. Теоретический экзамен 20 вопросов,  

   ТЕМА 10: Практические занятия на сварочном экструдере. 

Ручной сварочный экструдер - LEISTER FUSION 3C 

1.Входной контроль, подготовка труб и листов; 

2.Выбор режима работы аппарата 

3.Выполнение КСС; 

4. Операционный контроль, ВИК контроль. 

5. Разбор выявленных отклонений от технологического процесса и нарушений. 

6. Вопросы-ответы. 

    

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОСОБИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА. 

6.1.  Обучение по программе дополнительного профессионального образования в форме 

повышения квалификации по теме: «Монтаж наружных трубопроводов, изготовление 

конструкций. Сварка ручным экструдером» должно проводится в комфортабельных учебных 

классах, оборудованных столами, стульями, досками с маркерами, мультимедийным 

оборудованием, а также на учебных площадках или на образцах. 

6.2.  К преподаванию должны привлекаться квалифицированные специалисты в области 

монтажа и сварки трубопроводов из полимерных материалов, прошедшие специальную 

подготовку и имеющие  право руководства и технического контроля за сварочными работами. 

6.3.  Обучение должно проходить в форме лекционных и практических занятий с 

отведением времени на вопросы-ответы. 

6.4.  Преподаватели обязаны проводить занятия в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

6.5.  Слушатели должны знакомиться с обязательным объемом литературы, 

предлагаемым к ознакомлению в рамках настоящей программы. 

6.6.  Итоговая аттестация обучаемых осуществляется в форме письменного контроля 

знаний по модели зачета (тестирования) и проверки практических навыков в виде сварки 

(соединения) труб и листов из полимерных материалов в соответствии с журналом проведения 

практического зачета, который готовится индивидуально для каждого обучающегося в 

соответствии с заявкой на обучение.   

6.7.  По окончании обучения, при условии успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  Помещение Регионального Учебного центра ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» оснащено 

техническими средствами, технологическим   оборудованием, устройствами и контрольно-

измерительными приборами, необходимыми для проведения учебного процесса по направлению 

«Монтаж наружных трубопроводов, изготовление конструкций. Сварка ручным экструдером». 

Для проведения теоретических и практических занятий сварщиков  выделен учебный класс, 

оснащенный необходимыми пособиями, мультимедийными устройствами, плакатами,  сварочным 

и вспомогательным оборудованием, средствами контроля; методический кабинет. 

 Занятия проходят в учебном классе по адресу: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя 183/1. 

7.2.  Залы оборудованы системами противопожарной сигнализации, сплит-системами, 

системой приточно-вытяжной вентиляции, имеется в наличии кулер с водой. 

 

 

 

 

 



7.3.  Занятия проводятся высококвалифицированными специалистами.  
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7.4. Для проведения практических занятий используются следующее оборудование. 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

средства 

Заводской 

№ 

Производитель Тип Год 

выпуска и 

год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Технические данные 

 

Сварка ручным экструдером 
 

 

 

1. 

 

Ручной 

экструдер 

LEISTER 

FUSION3C 

 

1408077292 

 

 

Швейцария 

 

Ручной 

 

2012 

Толщина прутка 3-4 мм 

Потребляемая 

мощность, кВт  2,8 

Вес, кг  5 

       

 

Вспомогательное оборудование 

 
1 Скребок ручной      

2 Маркер      

3 Сабельная пила      

 

 

 



7. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАЧЕТА (ТЕСТИРОВАНИЯ). 

ВОПРОСЫ: 

1 Вопрос По толщине какой детали выбираются размеры сварного шва при сварке деталей разной 

толщины со скосом, выполненном на  более толстой детали? 

2 Вопрос Какие методы контроля швов сварных соединений предусматривает ГОСТ 16971-71? 

3 Вопрос Назовите сокращенное обозначение полиэтилена высокого давления. 

4 Вопрос Как исправляются дефектные швы при сварке прутком? 

5 Вопрос Как производят наружный осмотр и обмер для выявления дефектов сварного шва? 

6 Вопрос Укажите величину допустимого смещения кромок шва образца, изготовленного из 

контролируемого изделия или пробы. 

7 Вопрос Допускается ли применять соединительные детали для трубопроводов, изготовленные 

из полиэтиленовых труб с применением экструзионной сварки, для безнапорных трубопроводов. 

8 Вопрос Как следует охлаждать сварные соединения? 

9 Вопрос Укажите форму разделки кромок при сварке труб с толщиной стенок свыше 6 мм. 

10 Вопрос Каким должно быть расстояние между стыками прутков, расположенных вдоль 

сварного соединения и последовательно укладываемых один над другим? 

11 Вопрос Как влияет солнечный свет на полиэтиленовые трубы? 

12 Вопрос  Какие виды контроля применяют при изготовлении (монтаже, ремонте) сварных 

соединений? 

13 Вопрос Какие вредные вещества выделяются при плавлении полиэтилена? 

14 Вопрос Спецодежда нужна сварщику для защиты от чего? 

15 Вопрос Температура воспламенения полиэтилена? 

16 Вопрос При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб 

можно сделать что? 

17  Вопрос Дефектами сварных соединений называют что? 

18 Вопрос  Экструзионная сварка заключается в чем? 

19 Вопрос  При сварке нагретым газом присадочный материал подается в зону сварки в виде 

чего? 

20 Вопрос  Какова прочность сварного соединения полиэтилена, выполненного сваркой нагретым 

газом? 
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